
Тросы типа М и БР1

Проволока медная наиболее востребована предприятиями,
производящими кабельно-проводниковую продукцию
(различные кабели, шнуры, провода). Кроме того, медная
проволока используется в обмотке эелектродвигателей.
Часто медная проволока используется при сварке
тонколистового металла (например – всем известные
консервные банки).
В промышленном строительстве для экранирования
помещений используют медную сетку.

Удельное электрическое сопротивление мягкой проволоки: не более 0,01724
Ом•мм2/м;
Удельное электрическое сопротивление твёрдой проволоки: не более 0,0177
Ом•мм2/м;

до 30 дней

Бунт
Масса одного бунта: 1000 – 3000 кг;
Диаметр внешний: 850 – 1100 мм;
Диаметр внутренний: 600 мм;
Высота: 750 мм;
Внутри бунта гофрокатрон. Равномерная обвязка восемью пластиковыми лентами.
Бунт защищен термоусадочной полиэтиленовой пленкой. Внутри бунта крестовина.
Бунт увязан к поддону 4-мя металлическими лентами через крестовину.
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